
2025 年 10 月 29 日 

工場溶接試験 隅肉溶接（A 種）の試験体および合否判定基準の変更 
 
 第 41 次検定試験から、工場溶接鋼製エンドタブ試験の隅肉溶接（A 種）試験について、試験体形状および
合否判定基準の一部を以下のとおり変更いたします。 
・ 上板の板厚を従来の 9mm から 12mm に変更する。下板は従来どおり 9mm とする。 
・ 上板のルート間隔を従来の 25mm±1.0mm から 27mm±1.0mm に変更する。 
・ 外観検査における脚長の合格範囲を、従来の 5.5≦a、b≦8.5mm から 5.5≦a、b≦9.5mm に変更する。 
・ 裏曲げ試験片の板厚を従来の 9mm から 10mm に変更する。 

      
 


